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1. INTRODUCERE 

Proiectul BIMstone s-a născut din fuziunea a trei linii de acțiune, ale căror convergență 
consolidează o bază materială didactică pentru instruirea în sectorul pietrei. Aceste trei linii de 
acțiune sunt: 

- BIM (Building Information Modeling). 

- LCA (Analiza ciclului de viață). 

- Digitalizarea metodelor de montaj a produselor din piatră. 

 
Comisia Europeană se concentrează pe sectorul construcțiilor, pe criteriile de creștere 
inteligentă (cunoaștere și dezvoltare bazate pe inovare și economie) și creștere incluzivă 
(asigurarea coeziunii sociale și teritoriale prin ocuparea forței de muncă). 
 
Conform contextului descris mai sus, scopul general al proiectului BIMstone este de a spori 
abilitățile lucrătorilor în domeniul montajului produselor din piatră, în special în plasarea diferitelor 
tipuri de pardoseli și pereți în clădiri și medii urbane, pentru a crește calitatea lucrărilor finale, 
durabilitatea lucrării și sustenabilitatea mediului înconjurător, prin utilizarea metodelor care 
implică materiale reciclabile și / sau ecologice. Din acest motiv, este necesar să se definească 
și să se compileze cele mai potrivite sisteme de execuție și metode de montaj pentru produsele 
din piatră. 
 
Prima sarcină a proiectului BIMstone "O1. Stabilirea rezultatelor comune de învățare privind 
metodele de montaj a pietrei, Analiza ciclului de viață (LCA) și reglementări" cuprinde o serie de 
sarcini specifice printre care găsim elaborarea acestui raport. 
 
Acest raport de bune practici se referă la stabilirea de abilități și competențe, precum și definirea 
celor mai durabile și ecologice procese de implementare. 
 
Dintre toate elementele de construcție din piatră naturală selectate în acest proiect, acest raport 
se concentrează pe construcția pardoselilor în plăci, descriind în detaliu unele dintre 
caracteristicile lor constructive și de mediu înconjurător, precum și procesul de construire care 
trebuie urmat pentru a obține rezultate optime. 
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2. CONSIDERAȚII PRIVIND MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

Declarațiile de mediu ale produselor (cunoscute sub denumirea EPD - Environmental Product 
Declarations) sunt cele mai clare, mai riguroase și larg acceptate instrumente la nivel 
internațional, pentru a furniza profilul impactului asupra mediului al unui produs, pe tot parcursul 
ciclului său de viață. 
 
EPD-ul “Tiles and Slabs from natural stone” (Fâșii și plăci din piatră naturală) includ plăci de 
piatră naturală care au ca rol principal utilizarea pentru pardoseli, placări, scări etc. și a fost 
verificat și publicat la https://ibu-epd.com. 
 
Declarația EPD a plăcilor din calcar a fost realizată în conformitate cu metodologia LCA, cu 
informații de mediu cuantificate ale întregului său ciclu de viață. Astfel, declarațiile de mediu ale 
acestor materiale sunt de tip „cradle to door”, așa cum se poate vedea în tabelul următor, care 
include etapele ciclului de viață avute în vedere. 
 

 
 

Sursa: IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. 

 
 
Acest EPD a fost dezvoltat și verificat în conformitate cu standardele EN 15804, EN ISO 14025 
și cu Product Category Rules (PCR) pentru plăcile de marmură și calcar utilizate în construcția 
clădirii.  
 
Documentul  se referă la 1 tonă de plăci și plăci din piatră naturală. 
Rezultatele fac referire la o medie ponderată a companiilor membre EUROROC, prin urmare, în 
medie, și cele trei mari grupuri de piatră. Grosimea medie a produsului este de 0,04 m. 
Înseamnă că o tonă de produs corespunde cu 9,11 m². 
  
Unitățile de piatră naturală sunt produse din plăci subțiri cu grosimea de 10 mm până la plăci 
masive cu grosimea de peste 100 mm. Prin urmare, acest EPD este declarat pentru grosimea 
medie de 0,04 m. 

https://ibu-epd.com/
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Date tehnice: 

 

 
Sursa: IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. 

 
Unități declarate: 

 
 

Sursa: IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. 

 
Transportul la șantier (A4): 
 

 
Sursa: IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. 
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Rezultatele LCA - Impactul asupra mediului sunt: 
 

 
Sursa: IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. 

 

3. CONSIDERAȚII CONSTRUCTIVE 

În Spania, standardul UNE-EN 12058: 2015. Produse din piatră naturală. Plăci pentru pardoseli 
și scări, definește calitatea placării cu plăci de piatră și își propune să stabilească regulile 
generale și procesele asociate pentru proiectarea, selectarea materialelor, pregătirea, 
instalarea, livrarea și întreținerea utilizării sistemelor care trebuie luate în considerare pentru a 
asigura calitate și durabilitate, precum și performanțele lor tehnice și estetice. 
 
În plus, trebuie îndeplinite cerințele de bază pentru fiecare cerință din „Technical Building Code” 
(Codul Tehnic al Clădirilor) (CTE). 
 
În ceea ce privește proiectarea și execuția placărilor cu plăci de piatră, se vor respecta 
prevederile următoarelor secțiuni ale Codului tehnic (cerințe fundamentale): 
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- Siguranță și stabilitate structurală. DB SE. 
- Siguranță în caz de incendiu DB SI. 
- Sănătate și siguranță. DB HS. 
- Protecție împotriva zgomotului. DB HR. 
- Economie de energie DB HE. 
 

4. PROCESUL DE CONSTRUIRE 

4.1. Dezafectarea plintei existente 

Mai întâi trebuie verificat dacă suprafața existentă este în stare bună, astfel încât noile plăci să 
nu sufere daune precum fisurare, denivelări etc. 
 

  
 

 
 

Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 
Deoarece în procesul selectat a fost luată în considerare o remodelare a încăperii și materialul 
care urmează să fie instalat este total diferit de cel inițial, ca etapă anterioară pregătirii suportului, 
trebuie îndepărtate resturile plintelor sau de mortar care pot rămâne după demolare. 
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 
Ulterior, suprafața trebuie curățată de praf și resturi libere. 

 

  
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

4.2. Pregătirea substratului 

Pentru a asigura aderența corectă a plăcilor noi, smalțul sau luciul superficial trebuie îndepărtate 
de pe suprafața existentă, cu ajutorul unui smirghel. Acest lucru creează o suprafață cu 
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asperități, ceea ce facilitează ca mortarul să poată fi absorbit, facilitând astfel aderența optimă a 
noilor plăci. 
Odată ce întreaga suprafață a fost lustruită, aceasta este măturată și curățată temeinic pentru a 
se asigura că nu rămân resturi de material. 
 

   
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

4.3. Măsurarea 

Odată suprafața pregătită, se fac măsurători pentru dimensionarea precisă a camerei și stabilirea 
unui punct din care se va începe așezarea plăcilor. Cunoscând lățimea plăcii, se vor marca 
(trasa) pe pardoseală limitele plăcilor, folosind un desen liniar. 
 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 
Apoi, se fac măsurători în direcția longitudinală a plăcii și, în acest fel, se definesc dimensiunile 
tăieturilor care trebuie realizate astfel încât suprafața să fie complet acoperită. 
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 
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4.4. Aplicarea adezivului 

Pentru o amplasare corectă a elementelor de piatră trebuie să folosim adeziv de culoare albă pe 
bază de ciment, cu condiția ca anterior să se fi efectuat un test de aderență. 
 
Odată ce consistența necesară a amestecului a fost atinsă, acesta trebuie întins pe suprafața 
substratului. Ar trebui aplicat un strat regulat de 2 până la 3 mm cu ajutorul unei gletiere crestate 
(numărul 3) în direcția longitudinală a plăcilor care urmează să fie așezate. 
 
În cazul plăcilor de format mare, trebuie aplicat un strat subțire de adeziv atât pe suport cât și pe 
placă. 

 
  

 
 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 
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4.5. Dispunerea plăcilor 

Plăcile sunt apoi așezate cu atenție, cât timp adezivul este încă moale, prin apăsarea lor cu 
mâinile, precum și prin lovirea ușoară cu un ciocan de cauciuc și verificarea faptului că spatele 
lor este complet acoperit de adeziv. Acest lucru evită formarea unor bule de aer sub placă și 
previne spargerea în viitor. Pentru a menține uniformitatea rosturilor pe întreaga suprafață a 
pardoselii, trebuie folosite distanțiere. 
 

  
 

 
 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 
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4.6. Chituirea rosturilor 

După timpul recomandat de producător necesar întăririi cimentului pentru a se usca corect, 
rosturile se curăță folosind un cutter sau un șpaclu și apoi se chituiesc rosturile. Pentru aplicarea 
acestui chit, ar trebui utilizată o mistrie netedă din cauciuc, folosind mișcări diagonale la 
îmbinările plăcilor. 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 

4.7. Curățarea plăcilor 

Apoi, se îndepărtează chitul rămas în exces folosind un detergent de sticlă și un burete umed. 
Pentru a face acest lucru, mișcările se aplică pe direcție diagonală, îndepărtând astfel materialul 
de îmbinare. 
 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 
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4.8. Aplicarea plintei 

Odată ce suprafața pardoselii a fost finalizată și terminată, se demarează montarea plintei. În 
acest sens, adezivul se aplică pe placa ce urmează să fie poziționată, fiind presată pentru o bună 
aderență. Se vor folosi de asemenea, distanțiere între pardoseală și piesa de plintă. 

 

 
 

 
 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 
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Odată ce toate piesele sunt poziționate și după trecerea timpului estimat de producător, se 
îndepărtează distanțierele iar piesele sunt chituite în mod similar plăcilor de pardoseală. 
 

 
 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

4.9. Lipirea rostului plintă - pardoseală 

Odată ce plintele au fost chituite, rostul dintre plintă și pardoseală este umplut cu un material de 
etanșare permanent elastic, conform producătorului. 
 

 
Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

Rosturile din colțuri sunt de asemenea umplute cu chit elastic. 
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Sursa: pagina web a proiectului BIMstone. 

 

5. REZUMAT. PAȘI DE URMAT ÎN PROCESUL 
CONSTRUCTIV 
Procesele de realizare a renăvării unei pardoseli placate: 
 

1. Dezafectarea plintei existente. 

2. Pregătirea substratului. 

3. Măsurarea. 

4. Aplicarea adezivului. 

5. Dispunerea plăcilor. 

6. Chituirea rosturilor. 

7. Curățarea plăcilor. 

8. Aplicarea plintei. 

9. Lipirea rostului plintă – pardoseală. 
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6. REFERINȚE 
 

1. Pagina web a proiectului BIMstone. www.bimstoneproject.eu/bimstone-products 
 
 
2. Tiles and Slabs from natural stone. EUROROC - European & International Federation of 
Natural Stone Industries. IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.  
 
3. Video “10. Renovation floor tiling” a proiectului BIMstone. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ak_Z4aXLBCI  
 
 
  
 
 

http://www.bimstoneproject.eu/bimstone-products/
https://www.youtube.com/watch?v=Ak_Z4aXLBCI

